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1. Informacoes Gerais

Relatorio Sintético n°: 006 2023
- Data de Emissao do Relatorio: 17/11/2023
« Total de Amostras Analisadas: 3.140.408
- =+ Periodo Analisado: 01/06/2023 a 16/11/2023

Elaborador por: Sergio Alberto Brentano e
Renato Possato Ortega

2. Objetivo do Relatorio
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Apresentar um comparativo sintético do "«"«\
desempenho de qualidade intrinseca por variedade | 4
de algodao cultivados na regido do MATOPIBA. Os|  \ ¥
ensaios foram realizados atraves de instrumentos
de Alto Volume HVIL. ‘
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QUANTIDADE DE AMOSTRAS
ANALISADAS POR VARIEDADE

VARIEDADE

2001

BRS 437 B2RF
BS 2106 GL

DP 1746 B2RF
DP 1786 RF

DP 1857 B3RF
DP 1866 B3RF
DP 1949 B3RF
FM 906 GLT
FM 911 GLTP
FM 912 GLTP RM
FM 942TLP

FM 944GL

FM 970 GLTP
FM 974 GLT
FM 976 TLP
FM 978 GLTP
FM 985 GLTP
IMA 243B2RF
IMA 5801B2RF
IMA 5802B2RF
IMA 8001 WS
TMG21GLTp
TMG22GLTP
TMG30 B3RFRX
TMG31 B3RFRX
TMG44B2RF
TMG47B2RF
TMG50WS3
TMGG61RF
TMG81WS
TMG91WS3
Nao Informada
GERAL

Nota: Percentual de amostras com variedades declaradas em relacdo ao geral: 73,06%

AMOSTRAS ANALISADAS

9.385
1.351
1.862
4.415
2.500
15.010
33.543
11.996
6.940
96.431
18.552
1.915
65.986
82.749
83.707
6.700
170.374
549.541
748
366.098
1.009
604
594
17.716
1.304
152.053
302.469
66.527
4.394
1.550
5.799
210.457
846.129

3.140.408

%

0,30%
0,04%
0,06%
0,14%
0,08%
0,48%
1,07%
0,38%
0,22%
3,07%
0,59%
0,06%
2,10%
2,63%
2,67%
0,21%
5,43%
17,50%
0,02%
11,66%
0,03%
0,02%
0,02%
0,56%
0,04%
4,84%
9,63%
2,12%
0,14%
0,05%
0,18%
6,70%
26,94%
100,00%
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W ABAIXODE10 mDE10A12 mACIMADE 12
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BS 2106 GL
DP 1786 RF
FM 906 GLT
FM 942TLP
FM 944GL
FM 974 GLT
FM 976 TLP
TMG21GLTp
TMG22GLTP
TMG44B2RF
TMG47B2RF
TMG50WS3
TMG61RF
TMG81WS
TMG91WS3

DP 1857 B3RF _
DP 1866 B3RF _

DP 1949 B3RF Se—

BRS 437 B2RF
DP 1746 B2RF
FM 911 GLTP
FM 912 GLTP RM
FM 970 GLTP
FM 978 GLTP
FM 985 GLTP
IMA 243B2RF
IMA 5801B2RF
IMA 5802B2RF
IMA 8001 WS
TMG30 B3RFRX
TMG31 B3RFRX
N3o Informada
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B ACIMA DE 4,90

' MICRONAIRE (MIC)

W DE 3,50A 4,90
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